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Instytut Ceramiki
i Materiatow
Budowlanych

ODDZIAL SZKEA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

ZAKLAD TECHNOLOGII SZKLA
30-702 Krakow, ul. Lipowa 3
tel.: (+4812)4236777 tel.. (+48 12) 2571200 fax(+4812)4235836
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SWIADECTWO BADAN Nr 2175/ICiMB/ST/16

Przedmiot badann Szyby zespolone dwukomorowe o budowie
4Silverstar/15/4Float/15/4Silverstar z argonem

Zleceniodawca DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. 7 o.o0.
18-300 Zambrow, Stary Laskowiec 4

Rodzaj badan Okreslenie wspétczynnika przenikania
ciepla "U" wg normy: PN-EN 674: 2011 "Szklo w budownictwie.
Okreslenie wspofczynnika przenikania ciepta “U”. Metoda

ostonietej plyty grzejnej".

Orzeczenie Badane szyby zespolone dwukomorowe o budowie
4Silverstar/15/4Float/15/4Silverstar z argoneny posiadajgq

wspolczynnik przenikania ciepta U= 0,6 W/m“. K
Podstawa orzeczenia: Sprawozdanie 7 Badarn Nr 118.W.16.AK 7 16.12.2016 r.

Odpowiedzialny
za badanie
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DYREKT!
Krakow dnia, 16.12.2016 r. Dyrektor

Swiadectwo wazne do 16.12.2019 r.
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